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Laboratono autorizzato ai sensi del Decreto del Ministero dell Interno 26/03/1985

RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:

« Legge 1086/71 con D.M. 27/11/82 n. 22913 "Prove sui
méteriali da costruziong”

= r)ccreto 21/07/06 “Certificazions CE per le unitd da diporto”

M. 04/08/94 “Certificazions CEE sulle macchine”,

\ Rutmca n. 757890 del 15/12/98 “Cartificazione CEE per gl
apparecchi a gas”,

= DM, 09/07/%; Cern!l\,:mnne CEE in materia di reciplenti
semplici a pressions”

- D.M. 08/07/93 "Certificazions CEE concernente ia sicurezza
dei giocattoli™,

- Incarihi di verifica della sicurezza e conformita dal prodofti
nall'ambito della sorveglianza sul mercato & Wuiela de!
consumatore,

= D.M. 02/04/98 “Rilascio di attestazioni di conformitd delie
maltcnshchc ¢ prestazioni energeliche dei componenti degli
edisci e degh implanti™.

- Legge 81884 £ D.M. 26/03/85 can autorizzazione del 21/0385

“Prove di reazione al fuoco secondo D.M, 26/06/84".
- Legge B18/B4 ¢ DM, 26/03/85 con autorizzazione del 03/07/92
“Prave di resistenza al fuoco secondo Circolare n. 7 del
02:04/91 norma CNVVF/CCI UNI 9723"

= Legge 81884 e D.M. 26/03/85 con autorizazions del DR/02/08
“Prove di resistenza al fuoco ai sensi del D.M. 21/06/04 e del
DI 1602007

- Legge 46/82 con DM, 09/10/85 “immissione nell'albo dei
Laborator autorizzati a svolgere ricercha di carattere applicativo
a favore delle piccole @ medie Industrie”.

- Prototollo n. 116 del 27/03/87 “Iscriziona allo Schedario
Anagrafe Nazionale delle ricerche con codice N.E0490YaY"

« Dezreto 24/05/02 “Certilicazione CE di rispondenza delia
conformitd delle a'llremlurn a pressione”,

- Dezreto 13/12/04 "Ce di

\ apressione trasportabili®,

- Decreto 14/02 EIE Cer!.ilca}lune CEdi cnniolmula in materia
di acustica per macching

- Decreto 05/02/03 "Esecuzione defle prnceiiure di valutazione
dela conformitd dell'equipaggiamento marittima™

- Dazreto 17/08/04 “Certificazione CE sugli ascensori
component| di sicurezza”

- Notifica per le attivita dj altestazione della conformitd afle
norme armonizzate delta Direttiva 88/106/CE sui prodotti da
costruzions,

- Dezrelo 20401/05 “Verifiche di prova su dispositivi medici”
D.Lgs. 02/02/07 n. 22 “Certificazione ai sensi della Direttiva
2004722/CE {MID) di contatori per energia elettrica di correnta
alternala Lc.a.g monofase e trilase e di contator volumetrici

di gas a membrana”
- Dereto 11/09°07 “Cs CEdi i
individuale”,
- Desreto 10'1?10? n 218" cgmhcannnc del processo di
prodotto con

processo mduslm’uzraln

RICONOSCIMENTI DA ENTI TERZI:

= ICIM: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certificazione di Prodotio”.

= 1M3: “Prove di laboratorio nell'ambito degll schemi di
Certificazione di Prodotto par canne fumarie”

= UNCSAAL: Riconoscimento del 26/03/85 “Laboratorio per le
prove di centifi UNCSAAL su e facciate
continue”,

- KEYMARK per isolanti teomicl: “Misure ff conduttivith termica

1 materiali isolanti”

= IFT "Prove di laboratorio e sorveglianza in azienda nell ambito
degli schemi di Gentificaziona di Prodatto per porte, finestre,
chiusure oscurantl (antisffraziona) e sercamenti”

- EFSG: “Prove di laboratorio su casseforti e altri mezzi di
custodia”.

= AENDR: della it af fini della
CE per alcuni prodotti merenn la direttiva prodotti da
coslruzione”™,

- VT - Finlandia: *Valutazione della canforemit al fini della
marcatura GE per alcuni prodotti inerenti Ja direttiva prodotti
da costruzione”.

« C.CLAA. Rimini: 28/01/04 "Varifica pericdica deli affidability
metrologica di strumenti metrici in materia di commencio”

= FBT/VKF - Svizzera “Laboratorio di riferimento per le prove
di resistenza al fuoco di componenti edilizi®,

- SOLAR KEYMARK: “Riconoscimento come laboratario di
prova registrato Solar Keymark™,

ACCREDIA

NTE ITAL ) D ACCREL ENTO.

LAB N° 0021

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

CLAUSOLE:

Il presente documento si riferisce solamente al campione o
materiale sottopasio a prova.

Il presenta documento non pud essere rigrodotio parziaiments,
alvo approvazione scritta deWistituto Giordano.

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 295508/3432FR

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 18/06/2012

Committente: GYPS S.r.l.

- Via Pomposa, 53 - 47924 RIMINI (RN) - Italia

Denominazione del campione: PARETE SANDWICH CONTENENTE BOTOLE
D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISO-

RIAII

Introduzione.

[I presente rapporto di classificazione di resistenza al fuoco definisce la classificazione asse-

gnata all’elemento non portante verticale denominato “PARETE SANDWICH CONTENENTE
BOTOLE D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISORIA"” in conformita alle proce-
dure indicate nella norma UNI EN 13501-2:2009 del 26/11/2009 “Classificazione al fuoco dei

prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove

di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione”.
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ACCREDIA %
ISTUTUTO e AR
GlORDANO LAB N* 0021

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimente EA, LAF @ ILAC

Signatory of EA, LAF and ILAC
Mutual Recognition Agresments

Dettagli del campione.

Tipo di funzione.

L’elemento non portante verticale denominato “PARETE SANDWICH CONTENENTE BOTOLE
D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISORIA"™ € un muro non portante.

Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento alle caratteristiche prestazionali indicate nel paragrafo

5 della norma UNI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

L’elemento non portante verticale denominato “PARETE SANDWICH CONTENENTE BOTOLE
D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISORIA"” ¢ costituito da un muro non portante, spessore
nominale 100 mm, composto da una struttura metallica portante in acciaio zincato, profondita nominale
50 mm, rivestita su ambo le facce con pannellature di tamponamento, spessore nominale 25 mm, formate
da n. 2 strati di lastre in gesso rivestito di tipo “DFI” secondo la norma UNI EN 520:2009, spessore nomi-
nale 12,5 mm e peso nominale 10,6 kg/mz.

La pannellatura posta sulla faccia esposta al fuoco ¢ dotata di n.2 botole d’ispezione denominate
“BOTOLA PER PARETE DIVISORIA”, dimensioni nominale 205 x 205 mm e 904 x 545 mm.
Allinterno del campione, in corrispondenza delle botole d’ispezione, sono stati inseriti dei componenti per

impianti elettrici ed idraulici.
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ACCREDIA N |

WESTITUTO
98 GIORDANO

LAB N* 0021

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, LAF & ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recegnition Agreements

Rapporto di prova e risultati di prova a supporto del presente rapporto di classificazione.

Il presente rapporto di classificazione ¢ supportato dal seguente rapporto di prova.

Laboratorio di prova Istituto Giordano S.p.A.
Indirizzo del laboratorio | Via Verga, 6 - 47043 Gatteo (FC) - Italia
Codice di autorizzazione |RNOIFR07BI

Committente GYPS S.r.l. - Via Pomposa, 53 - 47924 RIMINI (RN) - Italia
Rapporto di prova n. 295508/3432FR del 18/06/2012
Data di prova 24/05/2012

Condizione di esposizione.

Standard (le condizioni di riscaldamento e I’ambiente del forno rispon-
dono a quanto indicato nella norma UNI EN 1363-1:2001 del 31/07/2001

Curva temperatura/tempo

“Prove di resistenza al fuoco - Requisiti generali”, paragrafi 5.1.1,5.1.2 ¢
5.2.1)

Direzione di esposizione

Esposta al fuoco la faccia dove sono presenti le botole d’ispezione (prova
del 24/05/2012)

Numero di superfici esposte

|

Condizioni di supporto

Nessuna costruzione di supporto
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ACCREDIA TS

sRISTITUTO
GIORDANO LAB N® 0021

Mambro degll Accordl di Mutua
Riconoscimenta EA, IAF & ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Risultati di prova.

Tenuta.
Prova del 24/05/2012
con esposta al fuoco la faccia
dove sono presenti le botole d’ispezione

Accensione del tampone di cotone Nessuna accensione

Presenza di fiamma persistente Nessuna presenza

Passaggio del calibro da 6 mm di diametro Nessun passaggio

Passaggio del calibro da 25 mm di diametro Nessun passaggio
Isolamento.

Prova del 24/05/2012
con esposta al fuoco la faccia
dove sono presenti le botole d’ispezione

Incremento della temperatura media sul lato > 122 min
non esposto maggiore di 140 °C
Incremento della temperatura massima sul lato ;

5 i 122 min
non esposto maggiore di 180 °C

Classificazione e campo di applicazione diretta.

Riferimento per la classificazione.

La presente classificazione ¢ stata eseguita in conformitd al paragrafo 7.5.2 della norma UNI EN

13501-2:2009.
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ACCREDIA

R STITUTO
2981 GIORDANO b

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF a ILAC

natory of EA, IAF and ILAC
a’glwmcognmon Agreemants

Classificazione.

L’elemento non portante verticale denominato “PARETE SANDWICH CONTENENTE BOTOLE
D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISORIA"” ¢ classificato in conformita alle seguenti combi-
nazioni di requisiti prestazionali e classi.

Non sono consentite altre classificazioni.

EI 120 (CENTOVENTI)

Campo di applicazione diretta.

L’elemento non portante verticale denominato “PARETE SANDWICH CONTENENTE BOTOLE
D’ISPEZIONE "BOTOLA PER PARETE DIVISORIA" ha il seguente campo di diretta applicazione in
accordo alla norma UNI EN 1364-1:2002.

Tipo di variazione Paragrafo di riferimento | Possibilita
alla norma di variazione
UNI EN 1364-1:2002

Riduzione di altezza 13.1 a) Consentita
Aumento di spessore del muro 13.1b) Consentita
Aumento di spessore dei materiali componenti 13.1¢) Consentita
thl-lzmne delle dimensioni lineari dei riquadri o dei pan- 13.1 d) Chnsinitita
nelli, ma non dello spessore
Riduzione dello spazio tra gli irrigidimenti 13.1 e) Consentita
Riduzione della distanza tra i vincoli 13.1 1) Consentita

Aumento di numero dei giunti orizzontali in casi di prova
effettuata con un solo giunto a distanza non maggiore di 13.1 g) Non applicabile
500 mm dal margine superiore
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ACCREDIA N

r_JH R I o R,

LAB N* 0021

Membro degh Accordl di Mutug
Riconoscimento EA, IAF @ ILAC

Slgnawr‘f of EA, IAF and ILAC
Mutual Ramqrhtlnn Agreements

Tipo di variazione Paragrafo di riferimento | Possibilita
alla norma di variazione
UNI EN 1364-1:2002

Uso di impianti ed accessori applicati alla superficie in ca-
so dll prova effett}lata come'lllust'rato nella figura 1'0, con 13.1 h) Nohconsentit
gli impianti o gli accessori a distanza non maggiore di
500 mm dal margine superiore
Giunti orizzontali e/o verticali, del tipo sottoposto a prova 13.1 1) Consentita
Aumento di larghezza 13.2 Consentita
Aumento di altezza fino a 4 m 13.3 Non consentita
Costruzione di sostegno normalizzate 13.4.1 Non applicabile
Costruzione di sostegno non normalizzate 13.4.2 Non applicabile

Regole per la modifica delle costruzioni di supporto.

Non applicabile.

Limitazioni.

Restrizioni.

Non esistono restrizioni alla durata di validita del presente rapporto di classificazione.

Avvertenza.

Questo rapporto non costituisce omologazione o certificazione del prodotto.

L’ Amministratore Delegato

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
\Dou M?g Vincenzo lommi

A s






